权利要求书

        1.一种不烧镁铬砖，其特征在于：包括以下组分且各组分的重量百分比为：氧
化镁：65～70％、三氧化二铝：15～20％、三氧化二铬：10～15％、二氧化硅微粉：
1～3％、硫酸镁：1～2％。
 
        2.根据权利要求1所述的不烧镁铬砖，其特征在于：所述复合渣各组分的重量
百分比为：氧化镁：65％、三氧化二铝：20％、三氧化二铬：12％、二氧化硅微
粉：2％、硫酸镁：1％。
 
        3.根据权利要求1所述的不烧镁铬砖，其特征在于：所述复合渣各组分的重量
百分比为：氧化镁：67％、三氧化二铝：15％、三氧化二铬：15％、二氧化硅微
粉：1％、硫酸镁：2％。
 
        4.根据权利要求1所述的不烧镁铬砖，其特征在于：所述复合渣各组分的重量
百分比为：氧化镁：70％、三氧化二铝：17％、三氧化二铬：10％、二氧化硅微
粉：1.5％、硫酸镁：1.5％。
 
        5.根据权利要求1至4中任意一项所述的不烧镁铬砖，其特征在于：所述二氧
化硅微粉的纯度不小于95％。
 


